STRUKTUR | STRUCTURE
POLMATERIAL FOLE MATERIAL
POLEINSATZGEWICHT | PILE WEIGHT

GESAMTGEWICHT  710OTAL WEIGHT
POLHOHE | PILE HEIGHT

GESAMTHOHE | TOTAL HEIGHT

NOPPENZAHL | TUFTS PER SQOM
RUCKEN | BACKING

TRITTSCHALDAMMUNG |
IMPACT SOUND ISOLATION

WASSERECHTHEIT | FASTNESS TO WATER

LICHTECHTHEIT | FASTNESS TO LIGHT
REIBECHTHEIT | FASTNESS TO RUBBING

OBERFLACHENWIDERSTAND |
SURFACE RESISTANCE

DURCHGANGSWIDERSTAND |
CONDUCTIBILITY

WARMEDURCHLASSWIDERSTAND |
THERMAL RESISTANCE

EPD | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Getuftet 1/10” Glanz Velours |
Tufting 1/10" shine-velours

100% Marken- PA |
100% PA, branded yarn

*1.300 g/m?

*2.250 g/m?

£ 9mm

=11 mm

%+ 235.000/m?
Textilriicken | textile backing

ENISO 10140-3 ca. 31dB
ENISO105-E01=4
ENISO105-B02=5
ENISO105-X12=4

ENISO 10965 10°Ohm
ENISO354030aW
ENISO 8302 ca. 0,11 m*K/W

EPD-VET-20180165-CBC1-DE

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN | ADDITIONAL CHARACTERISTICS

Mitglied der




